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Premessa 
 

Il Prodotto New Ed. 2020 (Ed. 4.0) contiene un Modello di Manuale FPC di esecuzione di strutture sulla base 

di progetti e delle specifiche fornite dal progettista (Classe di Esecuzione EXC2). 
Il Modello di Manuale FPC si integra in Sistemi di Gestione per la Qualità e la Qualità nella Saldatura in 

conformità a ISO 9001 e EN ISO 3834-2 (Sistema di attestazione 2+). 
È inoltre presente un Modello di Manuale per il Processo di saldatura in accordo con EN ISO 3834-2. 

Nel portfolio è contenuta anche la documentazione inerente la EN 1090 che illustra l'applicazione della 

norma e del Regolamento (UE) 305/2011 Prodotti da Costruzione - CPR. 
 

Nella Edizione 4.0 sono state apportate le seguenti modifiche/integrazioni in particolare: 
 

1. Aggiornato “01. Manuale FPC-EN 1090” in accordo EN 1090-2:2018 
2. Aggiornati riferimenti normativi manuale “02. EN ISO 3438-2 Manuale della qualita delle saldature Rev. 

4.0 2020” 

3. Aggiunto “03. Qualificazione della procedura di taglio – Registrazione” 
4. Aggiunto “04. Specifica procedura di taglio preliminare” 

5. Aggiunto “05. Lista di controllo piano qualità” 
6. Aggiornata “06. Dichiarazione di Prestazione EN 1090-1” 

7. Aggiunto “16. FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR)” 

8. Aggiunto “17. Linee guida attuazione EN 1090-1 CEN TR 17052 2017” 
9. Aggiornata “18. Normativa e guide” 

10. Aggiornata “19. Norme armonizzate” 
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Indice Manuale CFP EN 1090 
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4.2 Tolleranze di forma e dimensione  
4.3 Saldabilità  
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4.5 Caratteristiche strutturali  
4.5.1 Generalità  

4.5.2 Resistenza meccanica  
4.5.3 Resistenza a fatica  

4.5.4 Resistenza al fuoco  
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6.2.5 Calcolo iniziale di tipo  
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Indice Manuale Qualità EN ISO 3834-2 
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